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1. Dane podstawowe 

1.1. Opis próbek laboratoryjnych 

Nazwa 

Produktu/Systemu: 

 

Producent: 

TERMOIZOLACYJNA PŁYTA ELEWACYJNA „GLORY” 1000x500x310.  

 

UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT-14158 rej. wileński, Litwa 

Podzespół; 

 

 

Producent: 

Podzespół; 

 

Producent: 

 

Podzespół; 

 

Producent: 

 

 

Podzespół; 

 

Producent: 

 

Podzespół; 

 

Producent: 

Płyta styropianowa Šilputa EPS 80 NEO. Deklaracja właściwości użytkowych nr 

80-NEO-2016-01-04 

 

UAB „Šilputa”, LT-13270 rejon wileński. gmina, Skaidiškės, ul. Sodų 14, Litwa  

Uszczelniacz poliuretanowy BOSTIK 2637 

 

Bostik AB, Strandbadsvagen 22, Box 903, 251 09 Helsingborg, Sweden.  

 

Taśma perforowana KVA 

 

Joseph Dresselhaus Befestigunstechnik GmbH/Co. KG Zeppelinstrasse 13, 32051 

Herford, Niemcy  

 

Cementowa płyta elewacyjna 

 

UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT-14158 rej. wileński, Litwa  

 

Środek hydrofobowy 

 

Remmers Baustofftechnik GmbH, Postfach 1255,D-49624 Loningen 

Zamawiający: UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT-14158 rej. wileński, Litwa 

 

1.2. Metody badań 

Badania przeprowadza się zgodnie z normą ETAG 016 (2005) część 3, załącznik C5. 

2. Dane dotyczące próbek 

Próbki zostały dostarczone do laboratorium przez zamawiającego dn. 2019-01-23. Ogólny obraz płytki 

przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1 Ogólny obraz termoizolacyjnej płyty elewacyjnej „Glory”. 

3. Badania 

3.1. Trwałość. ETAG 016 Część III 5.7.1.1.2, Załącznik C5 

Termoizolacyjna płyta elewacyjna „GLORY“  poddawana 5 cyklom termicznym: 3 godz. 

podgrzanie do 55°C, zwiększanie temperatury co 10°C w ciągu 5 minut; deszczownie (10-15 °C); 2 

godz. przerwa. Wyniki badań trwałości przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. 

Wyniki badań trwałości 

Liczba cykli 

termicznych 

Wysokości 

mierzone od 

punktów 

linijki 

pomiarowej, 

mm: 

 

1 2 3 4 5 6 

0 27,22 27,79 28,30 28,73 29,05 29,57 

5 27,29 27,76 28,40 28,73 29,03 29,64 

Zmiana A po 

5 cyklach 

0,07 -0,03 
0,10 0,00 -0,02 

0,07 

Wskazówka Nie zaobserwowano pęknięć, odprysków ani łuszczenia się powłoki. 
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Rys. 2 Rozmieszczenie punktów pomiarowych na płycie 

 

 

Kierownik Laboratorium: K. Banionis /podpis/ 

(zatwierdza wyniki badań) (i., nazwisko) (podpis) 

Badania wykonał(a): A.Burlingis /podpis/ 

(technicznie odpowiedzialny za 

badanie) 

(i., nazwisko) (podpis) 

 

/okrągła pieczęć 

Uniwersytet Techniczny 

w Kownie, Republika 

Litewska 

Instytut Architektury i 

Budownictwa 

DOKUMENTY/ 
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