








INSTYTUT ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO W KOWNIE 

 

 

LABORATORIUM FIZYKI BUDOWLANEJ 

PROTOKÓŁ Z BADAŃ nr 004-5/18 ST 

26 marca 2018 r. 

 

strona (stron) 

1 (1) 

1. ZAMAWIAJĄCY: UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT-14158 rej. wileński, Litwa 

 (nazwa i adres) 

2. PRODUCENT: UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT-14158 rej. wileński, Litwa 

 (nazwa i adres) 

3. WYRÓB: Termoizolacyjna płyta elewacyjna „Glory“ 1000x500x308 mm 

 (nazwa, oznaczenie lub opis dokumentu normatywnego, metody identyfikacji) 

4. DATA DOSTARCZENIA 

PRÓBKI: 2018-02-19 

5. DATA TESTU: 2018-03-26 

6. MIEJSCE BADANIA: Instytut Architektury i Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Kownie 

 (nazwa laboratorium badawczego) 

7. PRÓBKI POBRAŁ(-A): pobrał zamawiający 

 (kto dokonał pobrania, miejsce i data pobrania) 

8. BADANIA WYKONANO 

ZGODNIE Z: 

---- 

 (numer dokumentu normatywnego lub opis metody badawczej, procedury badawczej) 

9. WYNIKI BADANIA: 

Tabela 1. Określenie gęstości płyty betonowej 

Masa 

kg 

Długość płyty  

mm 

Szerokość płyty  

mm 

Grubość płyty  

mm 

Gęstość płyty 

kg/m3
 

9,355 1000 500 8 2339 

Tabela 2. Określanie wytrzymałości na obciążenia 

Obciążenie, kg Średnie obciążenie Usterki 

245 

250 

Zerwały się metalowe taśmy mocujące 

245 Zerwały się metalowe taśmy mocujące 

265 Zerwały się metalowe taśmy mocujące 

245 Zerwały się metalowe taśmy mocujące 

Warunki otoczenia panujące podczas badania:  

9. INNE INFORMACJE  

 (wszelkie są dalsze odchylenia, dodatkowe badania, wyjątki i inna informacja związana z badaniem) 

10. ZAŁĄCZNIKI:  

 

Kierownik Laboratorium: K. Banionis /podpis/ 

(zatwierdza wyniki badań) (i., nazwisko) (podpis) 

Badania wykonał(a): A.Burlingis /podpis/ 

(technicznie odpowiedzialny za badanie) (i., nazwisko) (podpis) 
 
 

Wyniki z raportu badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. 

Części raportu nie mogą być powielane bez pisemnej zgody laboratorium. 

ul. Tunelio 60, 44405 Kowno, tel. 350799, e-mail: statybine.fizika@ktu.lt
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1. ZAMAWIAJĄCY: UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT-14158 rej. wileński, Litwa 

 (nazwa i adres) 

2. PRODUCENT: UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT-14158 rej. wileński, Litwa 

 (nazwa i adres) 

3. WYRÓB: Termoizolacyjna płyta elewacyjna „Glory“ 1000x500x308 mm 

 (nazwa, oznaczenie lub opis dokumentu normatywnego, metody identyfikacji) 

4. DATA DOSTARCZENIA 

PRÓBKI: 2018-03-19 

5. DATA TESTU: 2018-03-26 

6. MIEJSCE BADANIA: Instytut Architektury i Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Kownie 

 (nazwa laboratorium badawczego) 

7. PRÓBKI POBRAŁ(-A): pobrał zamawiający 

 (kto dokonał pobrania, miejsce i data pobrania) 

8. BADANIA WYKONANO 

ZGODNIE Z: 

TR001 Określenie odporności na uderzenia termoizolacyjnych płyt elewacyjnych i 

ich elementów 

 (numer dokumentu normatywnego lub opis metody badawczej, procedury badawczej) 

9. WYNIKI BADANIA: 
Tabela 1. Określenie gęstości płyty betonowej 

Masa Energia Wysokość podnoszenia Usterki 

kg Nm m  

50 700 1,42 Nie stwierdzono usterek. 

Tabela 2: Wyniki określenia odporności na uderzenie ciałem stałym 

 

wyniki określenia Masa Energia Wysokość podnoszenia Usterki 

kg Nm m  

1,051 10 0,970 Nie stwierdzono usterek. 

Warunki otoczenia panujące podczas badania:  

Sprzęt pomiarowy użyty do badania: 1. Wieżyczka wyrzutni piłek; 2. 50 kg worek piasku; 3. 1 kg kulka stalowa; 4. Cyfrowy 

miernik temperatury i wilgotności Testo 615, nr 3070000244G.b. 

10. INNE INFORMACJE  

 (wszelkie są dalsze odchylenia, dodatkowe badania, wyjątki i inna informacja związana z badaniem) 

11. ZAŁĄCZNIKI:  

 
Kierownik Laboratorium: K. Banionis /podpis/ 

(zatwierdza wyniki badań) (i., nazwisko) (podpis) 

Badania wykonał(a): A.Burlingis /podpis/ 

(technicznie odpowiedzialny za badanie) (i., nazwisko) (podpis) 

/okrągła pieczęć INSTYTUT 

ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO W 

KOWNIE 

DO AKT/ 
 

 

Wyniki z raportu badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. 

Części raportu nie mogą być powielane bez pisemnej zgody laboratorium. 

ul. Tunelio 60, 44405 Kowno, tel. 350799, e-mail: statybine.fizika@ktu.lt
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8. BADANIA WYKONANO 
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---- 

 (numer dokumentu normatywnego lub opis metody badawczej, procedury badawczej) 

9. WYNIKI BADANIA: 
Tabela 1. Określenie gęstości płyty betonowej 

Masa 

kg 

Długość płyty 

mm 
Szerokość płyty mm Grubość płyty mm 

Gęstość płyty 

kg/m3
 

9,355 1000 500 8 2339 
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10. INNE INFORMACJE  

 (wszelkie są dalsze odchylenia, dodatkowe badania, wyjątki i inna informacja związana z badaniem) 

11. ZAŁĄCZNIKI:  

 
Kierownik Laboratorium: K. Banionis /podpis/ 

(zatwierdza wyniki badań) (i., nazwisko) (podpis) 

Badania wykonał(a): A.Burlingis /podpis/ 
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Wyniki z raportu badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. 

Części raportu nie mogą być powielane bez pisemnej zgody laboratorium. 
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strona (stron) 

1 (1) 

 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT-14158 rej. wileński, Litwa 

 (nazwa i adres) 

2. PRODUCENT: UAB „ Koderus“, ul. Žirgų 19, wieś Antežerių, LT-14158 rej. wileński, Litwa 

 (nazwa i adres) 

3. WYRÓB: Termoizolacyjna płyta elewacyjna „Glory“ 1000x500x308 mm 

 (nazwa, oznaczenie lub opis dokumentu normatywnego, metody identyfikacji) 

4. DATA DOSTARCZENIA 

PRÓBKI: 2018-03-19 

5. DATA TESTU: 2018-03-26 

6. MIEJSCE BADANIA: Instytut Architektury i Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Kownie 

 (nazwa laboratorium badawczego) 

7. PRÓBKI POBRAŁ(-A): pobrał zamawiający 

 (kto dokonał pobrania, miejsce i data pobrania) 

8. BADANIA WYKONANO 

ZGODNIE Z: 

TR001 Określenie odporności na uderzenia termoizolacyjnych płyt elewacyjnych i 

ich elementów 

 (numer dokumentu normatywnego lub opis metody badawczej, procedury badawczej) 

9. WYNIKI BADANIA: 

Tabela 1: Wyniki określenia odporności na uderzenie ciałem miękkim 

Masa 

% 

Energia 

Nm 

Wysokość podnoszenia m Usterki 

50 700 1,42 Nie stwierdzono usterek. 

 

Tabela 2: Wyniki określenia odporności na uderzenie ciałem stałym 

Masa  % Energia 

Nm 

Wysokość podnoszenia m Usterki 

1,051 10 0,970 Nie stwierdzono usterek. 

Warunki otoczenia panujące podczas badania:  

Sprzęt pomiarowy użyty do badania: 1. Wieżyczka wyrzutni piłek; 2. 50 kg worek piasku; 3. 1 kg kulka stalowa; 4. Cyfrowy 

miernik temperatury i wilgotności Testo 615, nr 3070000244G.b. 

10. INNE INFORMACJE  

 (wszelkie są dalsze odchylenia, dodatkowe badania, wyjątki i inna informacja związana z badaniem) 

11. ZAŁĄCZNIKI:  

 

Kierownik Laboratorium: K. Banionis /podpis/ 

(zatwierdza wyniki badań) (i., nazwisko) (podpis) 

Badania wykonał(a): A.Burlingis /podpis/ 

(technicznie odpowiedzialny za 

badanie) 

(i., nazwisko) (podpis) 

 

 

Wyniki z raportu badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. 

Części raportu nie mogą być powielane bez pisemnej zgody laboratorium. 

ul. Tunelio 60, 44405 Kowno, tel. 350799, e-mail: statybine.fizika@ktu.lt
 

INSTYTUT ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO W KOWNIE 

 

 

LABORATORIUM FIZYKI BUDOWLANEJ 

PROTOKÓŁ Z BADAŃ nr 004-2/18 

26 marca 2018 r. 

 



 

Tłumaczenie z: 

 
Imię i nazwisko tłumacza: 

 
Adres: 

 

Numer telefonu: 

litewskiego na polski 
 

Germantas Barkauskis 
 

ul. Mindaugo 13, Mažeikiai 
 

+370 670 00089 

Podpis tłumacza 

 
Pieczęć firmowa 

 

My, Lighthouse vertimai MB, kod firmy 306726181, niniejszym poświadczamy, 

że dostarczone tłumaczenie jest prawdziwe i dokładne oraz odpowiada 
oryginałowi. Tłumaczenie zostało wykonane przez wykwalifikowanego tłumacza, 
który posiada kompetencje do tłumaczenia zgodnie z następującą kombinacją 
językową. 
 

Poswiadczenie tlumaczenia 

 
ZASWIADCZENIE NR. 208 

 
26.05.2025 

 

Lighthouse Vertimai, MB 

Kod firmy: 306726181 

Kod VAT: LT100017046912 

Mindaugo st. 13, Mažeikiai 

www.lighthousevertimai.lt 

Vertimai@lighthousevertimai.lt 

Numer telefonu: +37067000089 

 


